
Was ist da los
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Erster Eindruck ist das da irgendwelche Silikone noch im Material waren auf die der Lack
reagiert hat.
Entweder Reste vom Spülmittel oder dem Scheuerpulver.
Wirst du wohl oder übel noch mal entlacken müssen und dann am besten mit Lackreiniger für
Lackierbetriebe (oder Aceton wie oben von Udo geschrieben) noch mal gründlich vor den
Lackieren behandeln.
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